
商品名

判定

分析日 2011年6月15日

分析方法

元素名 カドミウム クロム 水銀 鉛 臭素

基準値（ppm） 100以下 1000以下 1000以下 1000以下 1000以下

定量値（ppm） ND ND ND ND 14.3

標準偏差（ppm） 8.5 15.3 6.6 3.3 3.4

判定 OK OK OK OK OK

※ND＝No Detected
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